18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+20 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+16 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+12,8 mm do warstwy
wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 4. Krywe graniane uxiamienia miesxanki rm‘nemlna
do rarshuy wialgeer , ngrﬁwmpmz‘] 0 k2macnigjgcel X
asfatorep dlo KR 3°6

betonu
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+20 mm do warstwy
wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR 3-6
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Rys.43. Kmywe granicxne uxioynienio, miessanks minevalhey 046 mm
do warshy KigRace] pgrdpnabtzg i wamocniajoce) z betonu
o«s?aﬂopego dln KR 3-6




